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ASBET LABORATUVAR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
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Deney Laboratrıvarlarıı,ı ıır

Adres : Macı-ıı-ı Mahallesi Bağdat Caddesi Mehmet Emin
Erdoğan İş Merkezi No: 93/50
Yenimahalle/ANKAR{

Tel

E-posta

Web site

5314531555

ırsbetlaboratı,ıvar@_ıIıotına i l. conr

Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler Deney Adr
Deney Metodu

(Ulusal,fUluslararası
Standartlar)

TAZE BETON

Nrımlnıe Alma TS EN 12350_1

Çökmc (Slump) Deneyi TS EN 123_50_2

Özellik, Performans. İmalat ve Uygunluk- Bctoıı
Sıcaklığı

TS EN 206+42 Nladde
5.2.9

SERTLEŞMiŞ BETON

Dayan ıın Dencylerinde Krıllanılacak Deney
Nı:ınrınelerinin Hazırlanınası,n e Küre Tab i Trıtrılması

TS EN 12390-2

Deııev Nun-ıunelerinin Basınç Dayanıııının Tal,ini TS EN l 2390-3

Seıtleşmiş Beton Yoğunlrığrınun Tayini TS EN 12390-7

Karot Nı-ıınuneler-Karot Alma. Mrrayene r.,e Basınç
Dayanımıırın Tayini

TS EN l2504-1

Ta]iı,ibatsız Muayene-Geri Sıçrama Sayısının
Be]irlcnmcsi

TS F,N 12504-2

ÇELİK BETONARME İÇİN DONATI ÇELiĞİ

Boyut - Kütle ve Toleraııslar TS 708 Madde 7.3
yüzev Geoııetresi TS 708 Maddc 7.4

Akma Mukavemeti TSENlso 15630_1 /TS
EN {So 6892-1

Çekme Mukavemeti

Nıın,ıı"ıne Alma TS 708 Madde 8.1.2
Not: Vizesi yapılmayan deney kapsam listesi geçersizdir
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